
Номенклатурный перечень огнеупорных изделий и материалов, 
выпускаемых ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в 2014 г 

 

Наименование Марка ГОСТ, ТУ 
Шамотные изделия 

1 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые 

общего назначения 

ША; ШБ; 

 ШАК 

ГОСТ 390-96 

ГОСТ Р 53406-2009 

ШСА; ШСБ; ШСВ 
шамотные изделия сложной и 
особосложной конфигурации 

ГОСТ Р 53406-2009 

2 Изделия огнеупорные шамотные для кладки 

мартеновских печей 

ШАМ-I ГОСТ 6024-75 

3 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые 
для футеровки вагранок 

ШВГ-30;ШВГ-33 
ШВГ-35;  

ГОСТ 3272-2002 

4 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для 

футеровки сталеразливочных ковшей 

ШКУ-32;ШКУ-37, 

ШКУ-39, 

ГОСТ 5341-98 

5 Изделия огнеупорные шамотные для футеровки 

чугуновозных ковшей 

ШЧС-30 

ШЧУ-37 

ГОСТ 15635-70 

6 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для 
агрегатов по производству кокса 

ШК-35 
ШК-28 

ТУ 1543-004-
73399783-2001 

7 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для 

футеровки вращающихся печей 

ШЦУ 

 
ГОСТ 21436-2004 

8 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для 

кладки воздухонагревателей доменных печей 

ШВ-28 

ШВ-37, 

ШВ-42 

ГОСТ 20901-75 

9 Изделия огнеупорные шамотные для насадок 

регенераторов мартеновских печей 

ШН-37, 

ШН-38 

ТУ 1546-002-

00190495-97 

10 Изделия огнеупорные шамотные для 
футеровки печей дожига отходящих газов 

газоперерабатывающих заводов 

ШДГ-42 
ТУ 1549-018-

00187027-2003 

11 Изделия огнеупорные шамотные для 
футеровки печей дожига отходящих газов 

газоперерабатывающих заводов и установок 
получения серы 

ШАГС 
ТУ 1549-039-

00187027-2006 

12 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для 

футеровки варочного и выработочного бассейнов 
стекловаренных печей 

ШНС-38 
ТУ 1547-014-

00187027-2002 

13 Изделия огнеупорные шамотные для кладки 

доменных печей  

ШПД-39 

 
ГОСТ 1598-96 

14 Изделия огнеупорные шамотные для насадки 

воздухонагревателей горячего дутья доменных 

печей  

ШВ-37 
ТУ 1564-027-
00187027-2004  

15 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для 

насадок регенераторов стекловаренных печей 

ШНР-37 

ШНР-39 

ШНР-42 

ТУ 1547-028-

00187027-2006 

16 Насадка шамотная ШВ-37, 30 мм, БН-30ЦБ 
(Насадка бесшахтных воздухонагревателей Калугина с 
диаметром канала 30 мм для воздухонагревателей доменных 
печей) 

ШВ-37,30 мм, 

БН-30ЦБ 

ТУ 1544-116-

53381545-2004 

17 Изделия огнеупорные шамотные для кладки 

насадки бесшахтных воздухонагревателей 

Калугина 

ШВ-37,БН-20ЦБ, 

 

ШВ-42; БН-20ЦБ 

ТУ 1544-117-

53381545-2007 

18 Изделия огнеупорные шамотные для насадок 

регенераторов мартеновских печей 

ШН-42 ТУ 1546-061-

00187027-2012 

   



 
 

 
 

Высокоглиноземистые изделия 

19 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные 

для футеровки вращающихся печей 

МЛЦ; МКЦ; МКРЦ ГОСТ 21436-2004 

20 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные 
для кладки воздухонагревателей доменных печей 

МКВ-72 ГОСТ 20901-75 

21 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые 
для футеровки вагранок 

МКРВГ-45 ГОСТ 3272-2002 

22 Изделия огнеупорные муллитокремнезѐмистые 

для футеровки сталеразливочных ковшей 

МКРКУ-45 ТУ 1551-056-

00187027-2011 

23 Изделия огнеупорные корундовые и 
высокоглиноземистые 

МЛС-62;МКС-72, 
МКС-90; КС-95 

ГОСТ 24704-94 

24 Изделия огнеупорные муллитовые МЛС-62 ТУ 1568-077-
00187027-2013 

25 Изделия муллитовые для кладки доменных 

печей 

МЛЛД ГОСТ 10381-94 

26 Изделия огнеупорные стопорные для разливки 
стали 

стаканы -МЛСП 
стопорные трубки МЛСП-

63,МКСП-73;пробка –МКСП 

ГОСТ 5500-2001  

27 Изделия огнеупорные стопорные Стаканы: МЛСС-62 
МКСС-72;МКСС-90; 
Стопорные трубки: 
МЛСТ-63;МКСТ-73; 

МКБСТ-75; 
Пробка: МКСП-72; 

Гнездовой кирпич: МЛСГ-62 

ГОСТ Р 53066-2008 

28 Изделия огнеупорные для непрерывной 

разливки стали 

пробка: МКП 

 

ГОСТ Р 52801-2007 

 
30 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для 

насадок регенераторов стекловаренных печей 

МЛНР-62 

МКНР-72 

ТУ 1547-028-

00187027-2006  

31 Изделия высокоогнеупорные 

муллитокорундовые для реакторов сажевого 

производства 

МКС, 

МКО 

ТУ 1567-043-

00188162-2001 

32 Изделия огнеупорные высокоглиноземистые 

для футеровки установок получения серы 

МКСС-73 

КЛС-1,25 

ТУ 1560-022-

00187027-2003  

33 Изделия огнеупорные муллитокорундовые 
термостойкие 

МКТ-80 ТУ 1560-036-
00188162-2001  

34 Огнеупоры для разливки стали. Изделия 

огнеупорные для шиберных затворов 
сталеразливочных ковшей 

стаканы: 

МЛС-62;МКС-72, 
МКС-90;МКС-80, 

ГОСТ Р 52707-2007 

35 Изделия муллитокорундовые на фосфатной 

связке 

МКФУ-90 ТУ 14-199-118-2000 

36 Изделия огнеупорные муллитокорундовые на 

основе бокситов 

МЛБ-63;МКБ-75; 

стопорные трубки -МКБС-75 

ТУ 14-8-633-95 

37 Изделия высокоглиноземистые общего 
назначения фасонные особосложные, 

длинномерные массой свыше 20 кг 

МЛС-62 
МКС-72 

МКС-90 

ТУ 14-8-556-87 

38 Изделия огнеупорные корундовые КГ-96 ТУ 1567-055-
00187027-2011 

39 Изделия огнеупорные высокоглинозѐмистые 
для футеровки миксеровозных ковшей 

МКБ-75М 
МЛАН-70М 

ТУ 1567-054-
00187027-2011 

40 Изделия огнеупорные высокоглиноземистые 

для печей обжига анодов 

МЛСА-64;МКСА-74 

МЛАН-60;МЛАН-65; МЛАН-70 

ТУ 1567-044-

00188162-2002 

41 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые 
для печей обжига анодов 

МКРА ТУ У 14-7-169-99 

42 Изделия огнеупорные муллитокремнезѐмистые 
для кладки воздухонагревателей и 

МКРВ-45 ТУ 1564-067-
00187027-2012 



воздухопроводов горячего дутья доменных печей 

43 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые 

для футеровки вращающихся печей 

МКРВЦ; МКРВБ-60 ТУ 1542-068-

00187027-2012 

44 Изделия огнеупорные корундовые марки КГ-95 ТУ 1567-059-
00187027-2012 

45 Изделия огнеупорные корундовые на 

фосфатной связке 

КСФ-95 ТУ 1569-064-

00187027-2012 

46 Изделия огнеупорные высокоглинозѐмистые 

для футеровки миксеровозных ковшей 

МКБ-75М 

МЛАН-70М 

ТУ 1567-054-

00187027-2011 

Изделия огнеупорные 
высокоглиноземистые для печей обжига 

анодов 

МЛСА-64,МКСА-74 
МЛАН-60,МЛАН-65, МЛАН-70 

ТУ 1567-044-
00188162-2002 

 
 

 
Изделия огнеупорные теплоизоляционные 

46 Изделия огнеупорные теплоизоляционные 

 (Бывшие марки КЛ-1,1; КЛ-1,3;по ГОСТ 5040-96) 

КТ-1,1; КТ-1,3 

 

ГОСТ Р 52803-2007 

 
 
 

Изделия корундокарбидкремнийуглеродистые 

47 Изделия огнеупорные 

корундокарбидкремнийуглеродистые для 
футеровки чугуновозных ковшей миксерного типа 

ККУ-75; ККУ-65 

ТУ 1590-050-
00187027-2010 

 
 

 
Изделия из огнеупорных бетонов 

48 Изделия вибролитые низкоцементные СВН-1;(СВН-1Т) 

СВН-2;(СВН-2И) 
СВН-3;СВН-4 

СВН-5;СВН-6; СВН-7 

 

ТУ 14-199-119-2001  

49 Изделия муллитокорундовые легковесные 

бетонные 

МКЛБ-1,6 ТУ 1561-010-

00187027-2002 

50 Изделия алюмосиликатные легковесные 
теплоизоляционные бетонные 

МКЛБ-1,5; МКЛБ-1,3 
МКЛБ-1,0; МЛЛБ-1,3 

МКРЛБ-1,3; ШЛБ-1,3 
ШЛБ-0,9 

ТУ 1541-026-
00187027-2004  

51 Изделия огнеупорные вибролитые для 

футеровки стекловаренных печей 

ВКС-95;ВМКС-85 

ВМКС-76; ВМЛС-65 
ВМКРС-50; ВЦМС-13 

ВЦМС-25 

ТУ 1547-024-

00187027-2004  

52 Изделия огнеупорные вибролитые шамотные 
блочные для футеровки ванны расплава олова 

ВШБО ТУ 1549-034-
00187027-2006 

53 Изделия огнеупорные шамотные бетонные 

(блоки) 

ШБВЦ-42; ШБВЦ-40; 

ШБГЦ-38; ШБГЦ-36 

ТУ 1540-066-

00187027-2012 

54 Изделия огнеупорные карбидкремниевые 

бетонные 

ККБА 

ККБК 

ТУ 1592-032-

00187027-2004  

55 Изделия огнеупорные вибролитые блочные 
для футеровки стекловаренных печей 

ВШБС: ВМЛБ ТУ 1547-033-
00187027-2005  

56 Изделия огнеупорные вибрполитые 

низкоцементные для трубчатых рекуператоров 
металлургической промышленности 

СВНР ТУ 1549-063-

00187027-2012 

 

 
 

 
 

 



 
 

Огнеупорные порошки, заполнители, мертели 

58 Порошки молотые из шамота и огнеупорной 
глины 

ПШБМ; ПШАМ 
ПГА; ПГБ 

ТУ 1522-009-
00190495-99 

59 Заполнители для бетонных изделий, масс, 

смесей, покрытий и мертелей 

ЗША; ЗШБ 

 

ГОСТ 23037-99 

64 Мертели огнеупорные алюмосиликатные 

непластифицированные 

МШн-39, ММКн-72 

 

ТУ 1521-058-

00187027-2011 

65 Мертели огнеупорные алюмосиликатные 
 

МШ-31;МШ-36;МШ-39; ММЛ-
62; ММК-72, ММК-77; ММК-85 

ММКФ-85;  

ГОСТ Р 53859-2010 
 

66 Мертель огнеупорный шамотный МШ-28 ТУ 1521-074-
00187027-2013 

67 Мертель огнеупорный шамотный МШ-36 ТУ 1521-075-
00187027-2013 

70 Мертель огнеупорный муллитокорундовый на 

фосфатной связке 

ММКФ-77 ТУ 1521-012-

00187027-2002 

71 Мертель огнеупорный муллитокорундовый на 
фосфатной связке 

ММКФ-77-1 ТУ 1521-071-
00187027-2013 

 
Огнеупорные массы и смеси 

72 Массы огнеупорные шамотноглинистые МШГ; МШГТ ТУ 1523-002 

00188162-95 

73 Массы муллитокремнеземистые, муллитовые и 
муллитокорундовые для монолитной футеровки 

сталеразливочных ковшей 

ММЛ-65-1; ММЛ-65-2 
ММЛТ-65; 

ММК-88; ММК-74-1 

ТУ 1523-013-
00190495-2000 

74 Масса огнеупорная муллитовая для 

монолитной футеровки сталеразливочных ковшей 

(для ОАО «НЛМК») 

ММЛ-65 ТУ 1523-062-

00187027-2012 

75 Смеси огнеупорные на основе плавленого  

корунда 

СКНГ-94 

 

ТУ 1523-009-

00188162-97 

76 Смеси муллитокорундовые теплоизоляционные 
бетонные 

СМКТБ-1,6; СМКТБ-1,3 
СМКТБ-1,0 

ТУ 1523-006-
00187027-2003   

77 Смеси огнеупорные глиноземистые и 

алюмосиликатные бетонные 

ССБ-90;ССБ-85 

ССБ-72;ССБ-60 
ССБ-42 

ТУ 1523-009-

00187027-2002 

78 Алюмосиликатная сухая барьерная смесь для 

электролизеров производства алюминия 

ССБС-1 ТУ 1523-021-

00187027-2003  

79 Смеси огнеупорные стартовые для засыпки 

каналов шиберных устройств сталеразливочных 

ковшей 

ССТ-1;ССТ-2 ТУ 1523-030-

00187027-2004  

80 Паста огнеупорная алюмохромофосфатная ПАХФ ТУ 1520-029-

00187027-2004  

81 Смеси огнеупорные шамотные бетонные 
теплоизоляционные 

СШБТ-1,5; СШБТ-1,3 
СШБТ-1,25; СШБТ-1,0, 

СШБТ-1,0/1; СШБТ-0,8 

ТУ 1523-047-
00187027-2009 

 
Низкоцементные массы и смеси 

82 Смеси огнеупорные глиноземистые 
саморастекающиеся низкоцементные 

ССМН-95; ССМН-93 
ССМН-90; ССМУН-93 

ТУ 1523-008-
00187027-2003 

83 Массы огнеупорные глиноземистые и 

алюмосиликатные виброналивные 
низкоцементные, ультранизкоцементные, 

бесцементные 

СМБ-97;СМН-95; СМУН-95 

СМН-93;СМН-91; СМН-83 
СМН-80; СМН-72;СМН-61 

СМН-53; СМН-48 

ТУ 1523-040-

00187027-2007 

84 Смесь огнеупорная алюмосиликатная 
среднецементная для торкретирования 

СМСТ-60 ТУ 1523-049-
00187027-2010 

 


